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Para Javier Cabrera Asunto 

 Resistencia a la abrasión, resistencia al rayado, resistencia al ataque 
químico, resistencia a las manchas y determinación de la resistencia al 
deslizamiento. 

Fecha 09-02-2017 Preparado por 

 Laboratorio de Control 

 Producto Monoesmalte MPM-0152 
  

 
 

 
 
 
Resistencia a la abrasión según norma UNE-EN ISO 1054 5-7 
  Clasificación: PEI-4 
   
Resistencia al rayado según norma UNE 67-101-85  
                            Clasificación: MOHS-7 
    
Resistencia al ataque químico según norma UNE-EN ISO 10545-
13: 
  Ataque ácido: GHA, GLA 
  Ataque básico: GHA, GLA 
 
Resistencia al manchado según norma UNE-EN ISO 10545- 14 

Clase: Clase 5 no mancha 
  

 
Determinación del valor de la resistencia al desliz amiento-
resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir  UNE-ENV 
12633 

Clase: 2 
Rd: 44 
 

 
 
 
    


